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【57】申請專利範圍
1.　一種消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，係主要包含有複數不規則形狀導電體、微粒電
磁波吸收體、遠紅外線粉體及黏著劑，該不規則形狀導電體係主要呈管狀或纖維狀，且

使該不規則形狀導電體彼此頭尾相互連結，以形成交織網狀結構，該不規則形狀導電體

係主要為碳系材料及導電系材料其中之一或其組合，該微粒電磁波吸收體則主要為金屬

氧化物粉體、磁性粉體及天然礦物材料其中之一或其組合，該遠紅外線粉體係為平均粒

徑為微米至奈米間之粉體，該遠紅外線粉體主要為共價礦石及共價礦石燒結成氧化物其

中之一或其組合，該黏著劑則為天然樹脂及合成樹脂其中之一，乃將該複數不規則形狀

導電體、微粒電磁波吸收體、遠紅外線粉體與該黏著劑均勻混合製成塗料。

2.　如申請專利範圍第 1項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該不規則形狀導
電體其材料係選自石墨、奈米碳管、奈米碳球、碳纖維、奈米碳屑、備長炭、活性碳、

竹炭及導電金屬絲其中之一或其組合。

3.　如申請專利範圍第 1項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該消除電磁波轉
換成遠紅外線之塗料係進一步包含有複數微粒導電體，該微粒導電體係主要為碳系材料

及導電系材料其中之一或其組合，以與該不規則形狀導電體、微粒電磁波吸收體及遠紅

外線粉體，與該黏著劑均勻混合製成塗料。

4.　一種消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，係主要包含有複數微粒導電體、微粒電磁波吸
收體、遠紅外線粉體及黏著劑，該微粒導電體係主要為碳系材料及導電系材料其中之一

或其組合，該微粒電磁波吸收體則主要為金屬氧化物粉體、磁性粉體及天然礦物材料其

中之一或其組合，該遠紅外線粉體係為平均粒徑為微米至奈米間之粉體，該遠紅外線粉

體主要為共價礦石及共價礦石燒結成氧化物其中之一或其組合，該黏著劑則為天然樹脂

及合成樹脂其中之一，乃將該複數微粒導電體、微粒電磁波吸收體、遠紅外線粉體與該

黏著劑均勻混合製成塗料。
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5.　如申請專利範圍第 3或 4項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該微粒導電
體其材料係選自各式導電碳、石墨、活性碳、備長炭、碳六十及竹炭之碳系材料其中之

一或其組合。

6.　如申請專利範圍第 3或 4項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該微粒導電
體其材料係選自金、銀、銅、鐵、生鐵、鋁、鎳、錫、純矽及矽鐵之導電性金屬材料其

中之一或其組合。

7.　如申請專利範圍第 3或 4項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該微粒導電
體其材料係選自各式導電碳、石墨、活性碳、備長炭、碳六十及竹炭之碳系材料其中之

一或其組合，以及與金、銀、銅、鐵、生鐵、鋁、鎳、錫、純矽及矽鐵之導電性金屬材

料其中之一或其組合。

8.　如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
微粒電磁波吸收體其材料係選自氧化鋁、氧化鋅、二氧化鈦、光觸媒材料及鐵氧化物之

金屬氧化物材料其中之一或其組合。

9.　如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
微粒電磁波吸收體其材料係選自具磁性之金屬材料及具磁性之金屬氧化物材料其中之一

或其組合。

10.   如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
微粒電磁波吸收體其材料係選自水泥、陶土、黏土，碳酸鈣及金屬礦石之天然礦物材料

其中之一或其組合。

11.   如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
遠紅外線粉體其材料係選自於自然界共價礦石及該自然界共價礦石經燒結成之氧化物其

中之一或其組合。

12.   如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
遠紅外線粉體之平均粒徑係介於微米至奈米間。

13.   如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
遠紅外線粉體其波長係介於 8~12微米，另其放射率則介於 0.81~0.99。

14.   如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
遠紅外線粉體係選自含鍺礦石、含矽礦石及含鈣礦石其中之一或其組合。

15.   如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
遠紅外線粉體係選自生物化石、麥飯石、黑曜岩、砭石、水晶、石英、鑽石、瑪瑙、珍

珠、生物貝殼、電氣石、竹炭及導電碳其中之一或其組合。

16.   如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
遠紅外線粉體係選自包含有微量元素及常量元素共價之礦石及將該微量元素及常量元素

共價之礦石經燒結成之氧化物其中之一或其組合。

17.   如申請專利範圍第 16項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該微量元素係選
自鍶(Sr)、鋇(Ba)、鈧(Sc)、鈷(Co)、鋅(Zn)、鉻(Cr)、鐵(Fe)、溴(Br)、銀(Ag)、鉿
(Hf)、錳(Mn)、釷(Th)、銫(Cs)、銠(Rh)、硒(Se)、鈉(Na)、銅(Cu)、鉀(K)、金(Au)、鎢
(W)、鑭(Ld)、鈦(Ti)及鍺(Ge)其中之一或其組合。

18.   如申請專利範圍第 1至 4項中任一項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該
黏著劑係選自天然樹脂及合成樹脂其中之一。

19.   如申請專利範圍第 18項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該天然樹脂選用
材料為松香、大漆及蟲膠其中之一。

(2)
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20.   如申請專利範圍第 18項所述消除電磁波轉換成遠紅外線之塗料，其中，該合成樹脂選用
材料為聚醇樹脂、酚樹脂、聚氯乙烯樹脂、三聚氰胺樹脂、環氧樹脂、矽樹脂及聚氨基

甲酸酯樹脂其中之一。

圖式簡單說明

第一圖：本發明之立體分解圖

第二圖：本發明之立體圖

第三圖：本發明之局部放大剖視圖

第四圖：本發明之次一實施例局部放大剖視圖

第五圖：本發明之另一實施例局部放大剖視圖
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